
SORTENVERZEICHNIS
der Gesteinskörnungen für Mörtel nach EN 13139

mit den Angaben zur CE-Kennzeichnung

Hersteller (Firma): Kieswerk Brötzner GmbH & Co. KG

Gewinnungsort (Werk): Schiffmoning

09

Nummer des Zertifikats:    1497-CPD-033/1.2-2009 1497

Erstellt

am

17.06.2010

Art der Gesteinskörnung: Kies

typische Korngrößenverteilung
Durchgang in M.-% durch das Sieb in mm

Merkmale
mit Kategorie / Schwellenwert / angegebenem Wert
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0,063 0,250 1 2 4

Toleranzen des
Siebdurchgangs

gemäß

Gehalt an Fein-
anteilen

f

Korn-rohdichte
ofentrocken

in Mg/m3

Wasser-
aufnahme

in M.-%

100 0/4 3,0 13 51 69 94 Tab. B.1 f3 2,69 0,5

Merkmale
mit Kategorie / Schwellenwert / angegebenem Wert
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leichtgewich-
tige organi-
sche Verun-
reinigungen

in M.-%

Chloridgehalt

in M.-%

säurelösliches
Sulfat

AS

Gesamt-
schwefel-

gehalt

in M.-%

erstarrungs-
und erhär-

tungsverän-
dernde

Bestandteile
Natronlaugetest

Alkali-
empfind-
lichkeits-

klasse

Kornform
für D > 4 mm

SI

Muschel-
schalengehalt
für D > 4 mm

SC

100 0/4 ≤ 0,25 ≤ 0,01 AS0,2 ≤ 1 bestanden E I

  „Kennwerte nicht festgelegt“ für die Kategorien: PSV, SZ, LA, AAV, MDE, AN.


